Standsicherheitsprufung

& Beurteilung fur Holzmaste

Holzmaste LPH 3-12m

Holzmaste sind vielerorts im Einsatz: Sie finden
Verwendung als Holz-Freileitungsmaste fir die
Stromversorgung im landlichen Raum, als Trager
far Niederspannungsverteiler oder als
Beleuchtungsmaste  entlang von  Stralden,
Sportplatzen und Parkflachen. Doch mit der Zeit
kénnen Witterungseinflisse, Pilzbefall oder Faule
die Tragfahigkeit erheblich beeintrachtigen.

MOGLICHE MESSOBJEKTE

»  Strom- und Telekommunikationsmaste
* Beleuchtungsmaste

» Trager von Niederspannungsverteiler
» Konstruktionsholz etc.

VORTEILE

* Objektive Zustandsbewertung
* Keine Verkehrseinschrankung
e Zerstérungsarme Prifung

» Erst-Beurteilung sofort vor Ort
« Digitale Messdokumentation

» Dateniibergabe anpassbar an Schnittstellen
beliebiger Fachinformationssysteme

»  Prifgrenzen individuell anpassbar

LOSUNGEN fiir Anlagenbetreiber

Standsicherheitsnachweise fur Holzmasten sind turnusmafig
Verkehrs-
sicherungspflicht-Wegehalterhaftung-Bauwerkshaftung  bei
einem Schaden zur Verantwortung gezogen werden kdnnen.

empfohlen, da Besitzer entsprechend der

Die Tragesicherheit & Lagesicherheit sind gemafl dem Stand

der Technik zu prifen und zu dokumentieren.

Das Messverfahren mittels IML-RES| PowerDrill®
ermoglicht eine objektive Zustandsbewertung von
Holzmasten
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Als Eigentimer oder Betreiber tragen Sie die
Verantwortung fur die Sicherheit dieser Tragwerke,
einschlieRlich ihrer Bruch- und Besteigesicherheit.
Mit unserem zertifizierten Messverfahren mittels
IML-RESI PowerDrill® und ,Holzinspektor® fiihren
wir Holzdiagnosen durch und erfassen sofort den ,
Mastzustand. Eine Holzmast-Standsicherheits- {
prifungen minimiert ihr Haftungsrisiko. !

RECHTLICH SICHERES ERGEBNIS

Das Messverfahren und die Zustandsprifung
mittels IML-RESI PowerDrill® ist eine zertifizierte
Prifmethode zur Beurteilung des inneren Zustands
von Holzmasten.

Das Verfahren wird direkt vor Ort durchgefiihrt und
liefert ein objektives, digitales und rechtssicheres
Ergebnis auf Basis einer minimalinvasiven
Bohrung.

Die  Messung von Bohrwiderstand und
Vorschubkraft erfolgt zerstorungsarm.

Die Daten werden digital dokumentiert, sind
nachvollziehbar und decken alle rechtlichen
Aspekte, die ein Anlagenbetreiber zu erflllen hat,
ab. (Verkehrssicherungspflicht, Wegehalterhaftung,
Bauwerkshaftung)




Messmethode/Messverfahren

Das Messverfahren mittels IML-RESI PowerDrill® ist eine zerstérungsarme
Prifmethode zur Beurteilung des inneren Zustands von Holzmasten.
Mithilfe einer feinen Bohrnadel werden minimalinvasive Bohrungen
durchgefihrt, bei der zwei physikalische Parameter erfasst werden: der
Bohrwiderstand und die Vorschubkraft. Der Bohrwiderstand liefert
Informationen Uber die Dichte und Festigkeit des Holzes entlang der
Bohrtiefe. Die Vorschubkraft zeigt zusatzliche Veranderungen in der
Holzstruktur — etwa bei beginnender Versprodung oder Faule. Beide
Messkurven werden synchron aufgezeichnet und liefern eine objektive
Grundlage zur Bewertung.

Vorgangsweise

Die Prifung erfolgt direkt am Holzmast und konzentriert sich insbesondere
auf den Bereich der Erdgleiche — jene Zone, in der die Belastung durch
Witterung, Bodenfeuchte und mechanische Einwirkungen am hdchsten ist.
Ziel der Messung ist eine objektive Beurteilung der Standsicherheit sowie
Bruch- und Besteigesicherheit, ohne den Mast in seiner Funktion zu
beeintrachtigen. Vor Beginn der Messung wird der Holzmast visuell
begutachtet. Dabei werden aufiere Auffalligkeiten wie Risse, Verfarbungen,
Pilzbefall, Schragstellung oder Holzabsplitterungen erfasst und
dokumentiert. Auch Standortbedingungen, Masthohe und
Querschnittsdurchmesser werden berucksichtigt. Die eigentliche Prufung
erfolgt durch eine feine Bohrnadel, die mit gleichmafiger Geschwindigkeit in
das Holz eindringt. Dabei werden zwei MessgroRen erfasst: der
Bohrwiderstand, der Ruckschlisse auf die Holzstruktur und Festigkeit
erlaubt, sowie die Vorschubkraft, die zusatzliche Hinweise auf innere
Veranderungen wie beginnende Faule oder Versprodung liefert. Die
Bohrung ist minimalinvasiv — die Offnung im Holz hat nur wenige Millimeter
Durchmesser und beeintrachtigt die Maststruktur nicht. In der Praxis werden
in der Regel drei Messbohrungen pro Mast durchgefiihrt. Eine
Referenzmessung erfolgt meist in einem Bereich auflerhalb der potenziell
geschadigten Zone, um Vergleichswerte zu erhalten. Die Hauptmessung
erfolgt in Bodennahe, in einem Winkel von etwa -30° zur Mastachse. Eine
dritte Bohrung wird um 90 Grad versetzt durchgefiihrt, um eine
Querschnittsbeurteilung zu ermdglichen und Inhomogenitaten zu erkennen.
Unmittelbar im Anschluss erfolgt die Auswertung anhand der Messdaten
zum Fauleanteil, der verbleibenden Restwandstéarke sowie der
Reststabilitat. Anhand definierter Grenzwerte wird das Messergebnis
kategorisiert. Die gesamte Prifung inklusive GPS-Position, Zeitstempel und
Bohrtiefe wird digital gespeichert. Die Daten kdnnen als PDF-Bericht, Excel-
Datei oder im GIS-kompatiblen Format weiterverarbeitet werden.

Anpassbare Grenzwerte und rechtliche Absicherung

Im Gegensatz zur rein visuellen und/oder Hammerschlagmethode, erkennt
das Bohrwiderstandsverfahren auch verdeckte Schaden im Inneren des
Holzes — wie Faule, Hohlrdume oder Versprédung —, die von auf3en nicht
sichtbar sind. Die Messdaten bilden damit eine deutlich zuverlassigere
Grundlage fir die Beurteilung der Tragfahigkeit als eine reine Sichtkontrolle.
Die Auswertung erfolgt anhand individuell konfigurierbarer Grenzwerte.
Parameter kénnen dabei flexibel an die Vorgaben des jeweiligen Netz- oder
Anlagenbetreibers angepasst werden. So lasst sich das Prufverfahren exakt
auf Dbetriebliche oder behoérdliche Anforderungen abstimmen. Die
dokumentierten Ergebnisse gelten in Osterreich als rechtlich belastbarer
Nachweis im Sinne der Betreiberpflichten. Insbesondere unterstitzen sie
Kommunen, Unternehmen und Institutionen bei der Erflillung der
Verkehrssicherungspflicht, Wegehalterverpflichtung und Bauwerkshaftung
gemal den Bestimmungen des ABGB und einschlagiger technischer
Normen (z.B. ONORM B 4014, EN 1995-1-1).
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